DADOS TECNICOS LUXURY
C O N C R E T E

Base Monocrete.

O Monocrete Base é um microcimento monocomponente em p6. Foi
concebido para a preparacao do substrato antes da aplicacao dos
microcimentos de acabamento Monocrete Floor e Monocrete Wall. Foi
formulado para ser aplicado como um revestimento continuo de baixa
espessura em pavimentos e paredes.

Os microcimentos Luxury Concrete® sao aplicados com espatula em varias
camadas, permitindo obter uma grande variedade de efeitos. O Monocrete
Base pode também ser utilizado como microcimento de acabamento.

Formulado com ligantes hidraulicos, agregados selecionados, resinas
sintéticas e aditivos especificos, o Monocrete Base apenas necessita da
adicao de agua e de pigmentos.

Uma vez misturado, pode ser utilizado para criar um revestimento com uma
espessura reduzida de 1 a 3 mm, com elevada resisténcia mecanica e forte
aderéncia sobre qualquer tipo de suporte: betao, argamassas cimenticias,
ceramica, MDF, gesso e placas de gesso.

Propriedades

e Tipo: Microcimento monocomponente e  Revestimento continuo sem juntas (respeitar
e Aspeto: P6 branco sempre as juntas de dilatagao).
e Tamanho maximo do agregado: e Aplicavel em quase todos os tipos de
L:0,3mm/ XL: 04 mm / XXL: 0,6 mm suporte: betdo, cimento, ceramica, gesso,
e  Densidade a granel: placas de gesso, etc.
Em p&: 1175 + 50 kg/m® e  Excelente trabalhabilidade.
Em pasta: 1545 + 50 kg/m3 e  Vastagamade cores e efeitos.
Endurecido: 1470 + 50 kg/m3 (28 dias) e  Elevadaaderéncia ao substrato.

e  Resisténcia a compressao (EN 13892-2): = 42 N/mm? (28 dias)
Resisténcia a flexdo (EN 13892-2): >11,9 N/mm? (28 dias)

e  Resisténcia de aderéncia (EN 13892-8): = 1,99 N/mm? (28 dias)
e  Reagdo ao fogo (EN 13501-1): BFL s1

Instrucdes de utilizagao

a. Preparagéo do substrato:

Antes de aplicar o microcimento Monocrete Base, é necessario preparar a superficie de acordo com as condigdes do suporte. Certas aplicagdes
requerem solugdes especificas: redes de fibra de vidro planas e flexiveis, promotores de aderéncia Primacrete PLUS ou Primacrete ABS, barreiras de
vapor ou barreiras anti-humidade Impoxy®. Em qualquer caso, seguir as recomendagdes dos nossos técnicos.

O substrato deve estar limpo e isento de gorduras, a base deve estar consolidada e em bom estado.

b. Mistura:
O Monocrete Base é misturado com dgua e pigmentos de acordo com a cor selecionada. Para garantir as propriedades do revestimento, € essencial
respeitar a relagdo entre o microcimento e a agua:

10 kg de Monocrete Base L - 2,2 litros de agua
10 kg de Monocrete Base XL- 2,1litros de agua
10 kg de Monocrete Base XXL - 2,0 litros de agua

c. Vedagéo:

Os microcimentos Luxury Concrete® devem ser selados apds o endurecimento no prazo de 24-48 horas. O revestimento pode ser selado quando tem um
teor de humidade inferior a 5 %, a medigao é feita com instrumentos concebidos para este fim. Os microcimentos Luxury Concrete® podem ser selados
com o primario Primacrete Finish e o verniz a base de agua Concrete Finish WT. Recomendamos que siga escrupulosamente os conselhos de aplicagéo
nas folhas de dados técnicos.
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Aplicacao

a. Preparac¢édo das méaos:
Aplicar duas deméos de Monocrete Base com uma talocha metdlica depois de revestir a superficie com a rede de fibras flexiveis. Antes de aplicar uma
nova demao, deixar secar a anterior e lixar suavemente com uma lixadeira roto-orbital e uma lixa de gréo 40 para eliminar as imperfeigoes.

b. Maos de acabamento:
A aplicagéo pode ser terminada com uma terceira camada de Monocrete Base, utilizando a técnica "fresco sobre fresco".

"Fresco sobre fresco".

O Monocrete Base pode ser trabalhado segundo a técnica "fresco sobre fresco", aplicando a terceira demao logo que a segunda dem&o deixe de ter
"tack" (quando o microcimento acabado de aplicar deixa de aderir aos dedos quando tocado). A segunda dem&o de Monocrete Base aplicada com esta
técnica ndo deve ser lixada. Se ficarem rebarbas ou grumos, estes devem ser removidos com a espatula de apoio, retirando o material saliente. Aplicar a
terceira deméo trabalhando sobre placas de poliestireno extrudido. Quando o material estiver seco, lixar suavemente com uma lixadeira roto-orbital ou
com uma lixa de grao 40 para eliminar as imperfeigdes (logo que a cor mude e fique mais clara).

N&o aplicar camadas com espessura superior a 1 mm para os microcimentos Monocrete Base, Monocrete Pavimento e Monocrete Parede. Recomenda-
se uma espessura total do sistemade 1a 3 mm.

c. Vedagéo:

Os microcimentos Luxury Concrete® devem ser selados apds o endurecimento no prazo de 24-48 horas. O revestimento pode ser selado quando tem um
teor de humidade inferior a 5 %, a medigao é feita com instrumentos concebidos para este fim. Os microcimentos Luxury Concrete® podem ser selados
com o primario Primacrete Finish e o verniz a base de agua Concrete Finish WT. Recomendamos que siga escrupulosamente os conselhos de aplicagéo

nas folhas de dados técnicos.

Precaucdes especiais

Este produto contém cimento.

e  Evitar o contacto com os olhos e a pele e evitar ainalagéo de poeiras.

e  Usarluvas de borracha e éculos de protegao.

e  N&o aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 10°C e nZo superior a 30°C.

As baixas temperaturas prolongam e as altas temperaturas reduzem significativamente o prazo
de validade e o tempo de secagem do produto.

Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com a legislagéo em vigor.

Manter fora do alcance das criangas.

Condicoes de armazenamento

O produto deve ser armazenado na sua embalagem original fechada e protegido das intempéries
atemperaturas entre 10°C e 30°C, em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da
luz solar direta. O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabrico, se conservado
corretamente.

Prazo de validade do produto

O tempo de vida do produto é de 1hora a cerca de 20°C. Recomendamos que a mistura seja
efectuada de acordo com a experiéncia do aplicador.
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O desempenho dependera do substrato a ser
revestido. Numa aplicagé&o normal, o desempenho
é:

e Monocrete Base L (2 demaos): 2,0 kg/m”.

e Monocrete Base XL (2 demzos): 2,8 kg/m?.

e Monocrete Base XXL (2 demaos): 34 kg/m”.

Apresenta-se em embalagens de 20 kg.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas devem ser lavadas com agua
imediatamente apds a sua utilizagdo. Uma vez
endurecido, o material s6 pode ser removido
mecanicamente.
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